Technicky list

Siloxanovy bezrozpoustédlovy koncentrat pro tlakovou injektaz zdiva proti vzlinajici vihkosti

Popis vyrobku

Vlastnosti:

Princip plsobeni:

Vyhody:

Oblasti pouziti:

Zpracovani

Tlakova injektaz:

Bezrozpoustédlovy koncentrat na siloxanové bazi, bez obsahu chloridd i organickych rozpoustédel (VOC).
Obsah ucinné latky koncentratu — silan siloxanu — je 100%.

Po nafedéni pithou vodou v pfedepsaném poméru vytvoii pravy vodny roztok siloxanu. Ten po injektazi do

zdiva diky své vyborné penetracni schopnosti a velmi malym ¢asticim pronikne i do nejmensich pori a
kapilar. Ve zdivu postupné vznika hydrofobni kiemicity gel, ktery neni déle rozpustny a dispergovatelny ve
vodé a vytvofi tak trvalou horizontalni clonu. Transport vody v kapildrnim systému zdiva je pferusen, ¢imz
dochazi k vysychani zdiva nad injektazi vytvorenou hydrofobni clonou. Material zdiva si zachova pUvodni
fyzikalné-mechanické parametry a je propustny pro vodni paru.

pronika i do velmi jemnych porl a kapilar

jednoduse feditelny vodou bezprostfedné pred aplikaci

dlouhodoba stabilita roztoku po nafedéni vodou

chemicky i fyzikalné slucitelny s oSetfovanym prostiedim

vynikajici stabilita a dlouhodoba u&innost vytvofené horizontalni hydrofobni clony

O o o o o O

zdivo je po injektazZi dale propustné pro vodni paru

tlakova injektaz proti vzlinajici vihkosti

O

g Vv cihlovém, kamenném i smiSeném zdivu

O Vvysoka ucinnost i ve velmi vihkém zdivu (az pfi 95% zavih¢eni zdiva) — neméni se koexistence pravého
vodného roztoku v Case
O zdivo s dutinami — pouze v tom pfipadé&, pokud se dutiny zjisténé pfi vrtani vyplni fidkou cementovou smési

Vyrobek je dodavan jako koncentrat, ktery je pfed aplikaci tfeba naredit pitnou vodou v objemovém poméru:

Stupen Bomar Fedeni
zavlhéeni " omer re- emd
zdiva vodou oncentrat : voda
95% 1:12
80% 1:13
60% 1:16
<50% 1:20

Prislusné mnozstvi koncentratu se priléva opatrné za stalého michani do vody, nikdy naopak! Je-li
fedéni provadéno pitnou vodou, vznikly roztok je stabilni po dobu 2 mésic(, v pfipadé fedéni
demineralizovanou (destilovanou) vodou je stabilita roztoku az 12 mésic(.

Pfed zahajenim injektaZnich praci se provede osekani omitek po obou stranach zdiva, a to cca 50 cm nad
promaceny povrch.

Vyvrtani otvori o priméru 10-12 mm provedeme v osovych vzdalenostech (roztecich) po 100 az 120mm.
Hloubka vrtu odpovidé tloustce zdiva minus 50 mm. Vyvrtani se nejcastéji provadi bud vodorovné v loZzné
spare zdiva (uspofadani vrtd je dvoufadové), nebo pod Uhlem 45° (vrty by mély 2x protnout loznou sparu
zdiva). V pfipadé hutného, malo nasdkavého cihelného zdiva, je doporu¢eno dvouradové usporfadani
otvorud. Vyskovy rozdil mezi obéma fadami vrtl je <8 cm. U nasakavého zdiva z pfirodniho kamene se



Ndsledna opatreni:

Technicka data:

Vzhled:

Spotreba:

otvory vrtaji pfimo do kamene a u hutného lomového zdiva do spar. V pfipadé tloustky stén vétsi jak 60
cm a v rozich, by mély byt otvory vyvrtany z obou stran.

Pfed osazenim injektaznich pakrli vyvrtané otvory progistime kartaékem od hrubych nedistot. Jemny prach
vyfoukame stlaéenym vzduchem. Osazeni injektaznich pakrd provedeme mechanicky naklepnutim na
pfedvrtany otvor. VoIné pakry utésnime a zafixujeme rychlovaznym cementem. Roztok vpravujeme do zdiva
pomoci injektazniho ¢erpadla v jednom pracovnim kroku pod tlakem < 10 bar(l. Zdivo v injektazni zéné
musi byt zcela nasyceno roztokem, aby byla nasledné& vznikla hydrofobni clona plné funkéni. Do jednoho
otvoru je tfeba roztok injektovat po dobu 5 — 10 minut. Spotfeba materialu je pfedem propocitana na
jednotlivé otvory.

Druhy den po injektazi pfistoupime k demontazi zabudovanych injektaznich pakri a jednotlivé vrty vypinime
cementovou maltou.

Po provedeni chemické injektédZe zdiva proti vzlinajici vihkosti je tfeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu
voda nad urovni horizontalni injektazni clony. Proto je tfeba obnovit omitku (odstranit starou omitku) a
provést nutng opatfeni v podloZzi, pfipadné dodatenou svislou izolaci ploch pod urovni terénu. Pokud je
omitka tzv. zasolena (vykvéty), méla by byt otlu€ena a natazena sanacni omitka.

Vlastnost Hodnota
Hustota 1,04 - 1,05 g/cm?
Obsah ucinnych latek min. 98%
Minimalni teplota pfi aplikaci +5°C

Misitelnost s vodou

neomezené misitelny

27°C (koncentrat) cca
74°C (fedéni 1:12) cca
78°C (fedéni 1:20)

Bod vzplanuti

Vyrobek je Cira, svétle Zluta kapalina, mirné opalizujici. Nafedénim vznikly vodny roztok je transparentni.

201 vodného roztoku / m? (1 fada)

Orientacni spotieba v |
Tloustka zdiva (cm) [/ bm (pocita s

naredénym roztokem)

30 5

40 7

50 8

60 10

70 12

80 13

90 15

100 16

Udaje o spotfebé jsou pouze orientadni. Pro zji§t&ni vhodnosti pouZiti a
zpUsobu aplikace kontaktujte odborného technického poradce.

Baleni: 10l koncentratu

Skladovani: Vyrobek skladujte v suchu, mimo dosah mrazu a slune¢niho zafeni, pfi
teplotach do 25 °C. Za téchto podminek je Zivotnost vyrobku v
originalnim neotevieném baleni minimalné 12 mésicu.

Vyrobek je klasifikovan jako zdravi Skodlivy. Chrarite o€i, pokozku a
odév pred potfisnénim. Vzdy pouzivejte ochranné rukavice, ochranny
odév a obuv a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit. Zasazené oci nebo
pokozku ihned vyplachnéte proudem disté vody. Vyhledejte I1ékare,
pokud potize pretrvavaji. Pfi nahodném poziti vyplachnéte Usta a
vypijte v malych davkach vétsi mnozstvi Cisté vody. Nevyvolavejte
zvraceni. Okamzité vyhledejte Iékafe. Pro vice informaci ¢téte
bezpecénostni list vyrobku.

Bezpeénost:



